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Ciclo applicativo
ATTREZZI
Trapano a basso n° giri, spatola di gomma, spugna.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Prima di iniziare l’operazione di stuccatura, verificare che il collante sia com-
pletamente indurito e che siano trascorse le tempistiche riportate in scheda 
tecnica. Le fughe da stuccare dovranno essere pulite e libere da collante o 
malta per tutto lo spessore. I materiali che hanno una superficie porosa come 
il cotto toscano necessitano di una preventiva stesura di cere idonee, avendo 
cura di non interessare al trattamento anche le fughe. Su materiali che pre-
sentino micro e macro cavità, si consiglia una prova preventiva di pulibilità.
 

AZIONEN


